Anhang 6 Verordnung tiber Deponien und Langzeitlager

- Deponieverordnung - DepV 40.1-01
DepV 2009
vom 27 April 2009

Anhang 3

Zulassigkeits- und Zuordnungskriterien
(zu 8 2 Nummer 5 bis 9, 20 bis 23, 33, § 6 Absatz 2 bis 5,
8 8 Absatz 1, 3,5und 8, § 14 Absatz 3, den 88 15, 23, 25 Absatz 1)

1. Verwendung von Abfallen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie flr den unmittelba-
ren Einsatz als Deponieersatzbaustoff bei Deponien der Klasse 0, I, Il oder llI

Bei der Verwendung von Abféllen zur Herstellung von Deponieersatzbaustoff sowie fir die unmittelbare
Verwendung als Deponieersatzbaustoff fiir die in Tabelle 1 Nummer 2.2, 2.3 und 3 beschriebenen Einsatz-
bereiche sind die Zuordnungskriterien nach Nummer 2, fur die Einsatzbereiche nach Tabelle 1 Nummer 1.1,
2.1, 4.1 und 4.4.1 die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 und fiir die Einsatzbereiche nach Tabelle 1 Nummer
2.1 und 4.1 zusatzlich die Zuordnungskriterien nach Nummer 2 Satz 11 einzuhalten. Die Zahlen 4 bis 9, die
in den Spalten 3 bis 6 zu den Einsatzbereichen der Nummern 1 bis 4 der Tabelle 1 stehen, stehen fir die
jeweiligen Zuordnungswerte, die in den Spalten 4 bis 9 der Tabelle 2 aufgenommen sind.

Tabelle 1
Zulassigkeitskriterien fur den Einsatz von Deponieersatzbaustoffen
1 2 3 4 5 6
Nr. Einsatzbereich DK O DK I DK 1l DK 1l
1 Geologische Barriere
1.1 Technische MaRnahmen zur Schaffung, Ver- 4 4 4 4

vollstandigung oder Verbesserung der geolo-
gischen Barriere

2 Basisabdichtungssystem

2.1 Mineralische Abdichtungskomponente 5 5 5
2.2 Schutzlage/Schutzschicht 6 7 8
2.3 Mineralische Entwasserungsschicht 5 6 7 8
3 Deponietechnisch notwendige Baumal3nah-

men im Deponiekérper (z.B. Trenndamme,
FahrstraRen, Gaskollektoren), Profilierung des
Deponiekdrpers sowie Ausgleichsschicht und
Gasdranschicht des Oberflachenabdichtungs-
systems bei Deponien oder Deponieabschnit-
ten, die?

3.1 alle Anforderungen an die geologische Barriere | 5 6 7 8
und das Basisabdichtungssystem nach An-
hang 1 einhalten

3.2 mindestens alle Anforderungen an die geolo- 5 52) 6 7
gische Barriere oder an das Basisabdich-
tungssystem nach Anhang 1 einhalten

3.3 weder die Anforderungen an die geologische 3) 52 52 52)
Barriere noch die Anforderungen an das Ba-
sisabdichtungssystem nach Anhang 1 voll-
standig einhalten

4 Oberflachenabdichtungssystem

4.1 Mineralische Abdichtungskomponente 52 52 52)
4.2 Schutzlage/Schutzschicht 4 4
4.3 Entwéasserungsschicht 4 4 4
4.4.1 Rekultivierungsschicht 9 9 9 9
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4.4.2 | Technische Funktionsschicht Anhang 1 | Anhang 1 | Anhang 1 | Anhang 1
Nr.2.3.2 | Nr.2.3.2 | Nr.23.2 |Nr.23.2

1 Bei erhéhten Gehalten des natiirlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zusténdige Behorde
zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld fiir die genannten Einsatzbereiche verwendet wird, auch wenn
einzelne Zuordnungswerte nach Nummer 2 Tabelle 2 tberschritten werden. Dabei dirfen keine nachteiligen Auswir-
kungen auf das Deponieverhalten zu erwarten sein.

2 Kann der Deponiebetreiber gegeniiber der zustandigen Behorde auf Grund einer Bewertung der Risiken fiir die
Umwelt den Nachweis erbringen, dass die Verwendung von Deponieersatzbaustoffen, die einzelne Zuordnungswerte
nach Nummer 2 Tabelle 2 Spalte 5 nicht einhalten, keine Gefahrdung fur Boden oder Grundwasser darstellt, kann sie
auch hoher belastete Deponieersatzbaustoffe zulassen. Im Fall von Satz 1 miissen die Deponieersatzbaustoffe aber
mindestens die Anforderungen einhalten, unter denen eine Verwertung entsprechender Abfélle auRerhalb des Depo-
niekdrpers in technischen Bauwerken mit definierten technischen Sicherungsmalnahmen zulassig wére. Im Fall von
Satz 1 missen Deponieersatzbaustoffe bei einem Einsatz in der ersten Abdichtungskomponente unter einer zweiten
Abdichtungskomponente aber mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 6 einhalten. Unberihrt von der
Begrenzung nach Satz 2 bleibt der Einsatz in Bereichen nach Nummer 3, wenn im Fall von Satz 1 bei einer Deponie
der Klasse Il mindestens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 6 und bei einer Deponie der Klasse Ill mindes-
tens die Zuordnungswerte nach Tabelle 2 Spalte 7 eingehalten werden.

3) Deponieersatzbaustoffe miissen bei einem Einsatz auf einer Deponie der Klasse 0, die (iber keine vollstandige
geologische Barriere nach Anhang 1 Tabelle 1 verfigt, mindestens die Anforderungen einhalten, unter denen eine
Verwertung entsprechender Abfélle aul3erhalb des Deponiekérpers zulassig ware.

4 In diesen Einsatzbereichen miissen die Deponieersatzbaustoffe mindestens die Anforderungen fiir ein vergleichba-
res Einsatzgebiet au3erhalb von Deponien in technischen Bauwerken ohne besondere Anforderungen an den Stand-
ort und ohne technische Sicherungsmafnahmen einhalten.

2. Zuordnungskriterien fur Deponien der Klasse 0, I, Il oder 1l

Bei der Zuordnung von Abféallen und von Deponieersatzbaustoffen zu Deponien oder Deponieabschnitten
der Klasse 0, I, Il oder Ill sind die Zuordnungswerte der Tabelle 2 einzuhalten.

Abweichend von Satz 1 dirfen Abfélle und Deponieersatzbaustoffe im Einzelfall mit Zustimmung der zu-
standigen Behdrde auch bei Uberschreitung einzelner Zuordnungswerte abgelagert oder eingesetzt werden,
wenn der Deponiebetreiber nachweist, dass das Wohl der Allgemeinheit — gemessen an den Anforderungen
dieser Verordnung — nicht beeintrachtigt wird.

Bei einer Uberschreitung nach Satz 2 darf der den Zuordnungswert {iberschreitende Messwert maximal das
Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes betragen, soweit nicht durch die Ful3noten der Tabelle héhere
Uberschreitungen zugelassen werden.

Abweichend von Satz 3 gilt fiir spezifische Massenabfélle, die auf einer Monodeponie oder einem Monode-
ponieabschnitt der Klasse | beseitigt werden, Satz 2 mit der MaRgabe, dass die Uberschreitung maximal
das Dreifache des jeweiligen Zuordnungswertes fur die Klasse Il (Tabelle 2 Spalte 7) betragen darf, soweit
nicht durch die FuRRnoten der Tabelle hthere Uberschreitungen zugelassen werden.

Abweichend von Satz 3 dirfen die Zuordnungswerte der Parameter Gesamtgehalt an geldsten Feststoffen,
Chlorid oder Sulfat bei den Deponieklassen I, 1l und Il jeweils um maximal 100 % uberschritten werden,
soweit Satz 4 nicht zur Anwendung kommt.

Bei erhohten Gehalten des nattrlich anstehenden Bodens im Umfeld von Deponien kann die zusténdige
Behdrde zulassen, dass Bodenmaterial aus diesem Umfeld abgelagert wird. Dabei diirfen keine nachteiligen
Auswirkungen auf das Deponieverhalten zu erwarten sein.

Eine Uberschreitung nach den Séatzen 2 bis 4 ist nicht zulassig bei den Parametern Gliihverlust, TOC,
BTEX, PCB, Mineralolkohlenwasserstoffe, PAK, pH-Wert und DOC, soweit nicht durch die Fu3noten der
Tabelle Uberschreitungen zugelassen werden.

Eine Uberschreitung nach den Satzen 2 bis 4 ist nicht zulassig bei mechanisch-biologisch behandelten
Abfallen. Satz 9 gilt fir mechanisch-biologisch behandelte Abfélle mit folgenden Maf3gaben:

a) der organische Anteil des Trockenriickstandes der Originalsubstanz gilt als eingehalten, wenn ein TOC
von 18 Masseprozent oder ein Brennwert (Ho) von 6 000 kJ/kg TM nicht Uberschritten wird,

b) es gilt ein DOC von max. 300 mg/l und

c) die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als
Atmungsaktivitat — AT4) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate im Gértest — GB21) wird nicht
Uberschritten.
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Abweichend von den Satzen 3 und 8 sind Uberschreitungen bei den Parametern Gliihverlust oder TOC mit
Zustimmung der zustandigen Behérde zulassig, wenn die Uberschreitungen durch elementaren Kohlenstoff
verursacht werden oder wenn

a) der jeweilige Zuordnungswert fur den DOC, jeweils unter Berticksichtigung der Fuf3noten 9, 10 oder 11
zur Tabelle 2, eingehalten wird,

b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als
Atmungsaktivitdt — AT4) oder von 20 I/kg (bestimmt als Gasbildungsrate — GB21) unterschritten wird,

c) der Brennwert (Ho) von 6 000 kJ/kg TM nicht Uberschritten wird, es sei denn, es handelt sich um
schwermetallbelastete lonentauscherharze aus der Trinkwasserbehandlung,

d) es sich bei Ablagerung auf Deponien der Klasse 0 um Boden und Baggergut handelt und ein TOC von
6 Masseprozent nicht tUberschritten wird und

e) der Abfall nicht fiir den Bau der geologischen Barriere verwendet wird.

Abweichend von Satz 8 ist mit Zustimmung der zustandigen Behdérde bei einer Deponie der Klasse Ill eine
Uberschreitung des DOC im Eluat bis 200 mg/l zulassig, wenn das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trachtigt wird.

Weitere Parameter sowie die Feststoff-Gesamtgehalte ausgewéhlter Parameter kdnnen von der zustandigen
Behdrde im Einzelfall im Hinblick auf die Abfallart, auf Vorbehandlungsschritte und auf besondere Ablage-
rungs- oder Einsatzbedingungen festgelegt werden.

Fur Probenahme, Probenvorbereitung und Untersuchung ist Anhang 4 und bei vollstandig stabilisierten
Abfallen zusatzlich § 6 Absatz 2 zu beachten.

Soweit nicht anders vorgegeben, ist das Eluat nach Anhang 4 Nummer 3.2.1.1 herzustellen. Die zustandige
Behdrde fuhrt ein Register Giber die nach Satz 2 getroffenen Entscheidungen.

Tabelle 2
Zuordnungswerte

1 2 3 4 5 6 7 8 9t

Nr. Parameter MaReinheit | Geologi- DK 0 DK | DK I DK 1l Rekultivie-
sche rungsschicht
Barriere

1 organischer
Anteil des
Trocken-
rickstandes
der Origi-
nalsubstanz?

1.01 bestimmt als Masse% <3 <3 < 3349 < 5349 <1049
Gluhverlust

1.02 bestimmt als Masse% <1 <1 < 1349 < 3349 <699
TOC

2 Feststoffkri-
terien

2.01 Summe BTEX | mg/kg TM <1 <6
(Benzol, Tolu-
ol, Ethylben-
zol, o-, m-, p-
Xylol, Styrol,
Cumol)

2.02 PCB (Summe | mg/kg T™M <0,02 <1 <01
der 7 PCB-
Kongenere,
PCB-28, -52, -
101, -138, -
153, -180)
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2.03 Mineralélkoh- | mg/kg T™M <100 <500
lenwasser-
stoffe (C 10
bis C 40)
2.04 | Summe PAK | mg/kgTM [ <1 <30 <58
nach EPA
2.05 Benzo(a)py- mg/kg T™M <0,6
ren
2.06 Séaureneutra- mmol/kg muss bei | muss bei muss
lisationskapa- gefahrli- gefahrli- ermittelt
zitat chen chen Abfal- | werden
Abfallen len ermittelt
ermittelt werden”)
werden”)
2.07 Extrahierbare | Masse% <0,1 <0,49 <0,89 <49
lipophile Stof-
fe in der Ori-
ginalsubstanz
2.08 Blei mg/kg T™M <140
2.09 Cadmium mg/kg T™M <1,0
2.10 Chrom mg/kg T™M <120
2.11 Kupfer mg/kg T™M <80
2.12 Nickel mg/kg T™M <100
2.13 Quecksilber mg/kg T™M <1,0
2.14 Zink mg/kg T™M <300
3 Eluatkriterien
3.01 pH-Wert® 6,5-9 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 <6,5-9
3.02 DOC?) mgl/l <50 < 50910 < 8031011 <100
3.03 Phenole mg/l <0,05 <0,1 <0,2 <50 <100
3.04 Arsen mg/l <0,01 <0,05 <0,2 <0,2 <25 <0,01
3.05 Blei mg/l <0,02 <0,05 <0,2 <1 <5 <0,04
3.06 Cadmium mg/l <0,002 <0,004 |=<0,05 <0,1 <0,5 <0,002
3.07 Kupfer mg/l <0,05 <0,2 <1 <5 <10 <0,05
3.08 Nickel mg/l <0,04 <0,04 <0,2 <1 <4 <0,05
3.09 Quecksilber mg/l <0,0002 | =0,001 | <0,005 <0,02 <0,2 <0,0002
3.10 Zink mg/l <0,1 <04 <2 <5 <20 <0,1
3.11 Chlorid? mgl/l <10 <80 <1.5001 [ <1.500%3) <2.500 <10™
3.12 Sulfat!? mg/l <50 <100 | <£2.000 | <2.000%3 <5.000 <50
3.13 Cyanid, leicht | mgl/l <0,01 <0,01 <0,1 <05 <1
freisetzbar
3.14 Fluorid mg/Il <1 <5 <15 <50
3.15 Barium mgl/l <2 <58 <10 <30
3.16 Chrom, ge- mg/Il <0,05 <0,3 <1 <7 <0,03
samt
3.17 Molybdan mg/l <0,05 <0,31 <113 <3
3.18a | Antimon1® mg/l <0,006 | <0,03B¥ <0,07® <0,5
27.04.2009 (BGBI. | S. 900) Seite 40

Stand 02.05.2013 (BGBI. | S. 973, 1017)




40.1-01

DepV 2009
3.18b | Antimon — Co- | mgl/l <0,1 <0,121® | <0,158 <1,0
Wert1®)
3.19 Selen mg/l <0,01 <0,031 <0,05 <0,7
3.20 Gesamtgehalt | mgl/l <400 <400 < 3000 < 6000 < 10000
an gelosten
Feststoffenl?
3.21 elektrische puS/cm <500
Leitfahigkeit

1 In Gebieten mit naturbedingt oder groRflachig siedlungsbedingt erhthten Schadstoffgehalten in Béden ist eine Ver-
wendung von Bodenmaterial aus diesen Gebieten zulassig, welches die Hintergrundgehalte des Gebietes nicht Uber-
schreitet, sofern die Funktion der Rekultivierungsschicht nicht beeintrachtigt wird.

2 Nummer 1.01 kann gleichwertig zu Nummer 1.02 angewandt werden.

3) Eine Uberschreitung des Zuordnungswertes ist mit Zustimmung der zustandigen Behorde bei Bodenaushub (Abfall-
schlussel 17 05 04 und 20 02 02 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) und bei Baggergut (Abfallschlis-
sel 17 05 06 nach der Anlage zur Abfallverzeichnis-Verordnung) zuldssig, wenn

a) die Uberschreitung ausschlieRlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenaushubes oder des Baggergutes zu-
rickgeht,

b) sonstige Fremdbestandteile nicht mehr als 5 Volumenprozent ausmachen,
c) beider gemeinsamen Ablagerung mit gipshaltigen Abfallen der DOC-W ert maximal 80 mg/l betragt,

d) auf der Deponie, dem Deponieabschnitt oder dem gesonderten Teilabschnitt eines Deponieabschnitts aus-
schlieBlich nicht gefahrliche Abfalle abgelagert werden und

e) das Wohl der Allgemeinheit — gemessen an den Anforderungen dieser Verordnung — nicht beeintréchtigt wird.

4 Der Zuordnungswert gilt nicht fiir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfalle oder Deponieersatzbaustof-
fe aus Hochtemperaturprozessen; zu Letzteren gehéren insbesondere Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke,
unbearbeitete Schlacke, Staube und Schlamme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen
und Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie. Bei gemeinsamer Ablagerung mit gipshaltigen Abféllen darf der TOC-
Wert der in Satz 1 genannten Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe maximal 5 Masseprozent betragen. Eine Uber-
schreitung dieses TOC-Wertes ist zulassig, wenn der DOC-Wert maximal 80 mg/l betragt.

5 Gilt nicht fir Asphalt auf Bitumen- oder auf Teerbasis.

6 Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Saulenversuches nach Anhang 4 Nummer 3.2.2 nach-
zuweisen, dass in dem Sauleneluat bei einem Flissigkeits-Feststoffverhaltnis von 2:1 ein Wert von 0,2 ug/l nicht Gber-
schritten wird.

) Nicht erforderlich bei asbesthaltigen Abfallen und Abfallen, die andere gefahrliche Mineralfasern enthalten.

8 Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursa-
che zu prifen. Werden jedoch auf Deponien der Klassen | und Il gefahrliche Abfalle abgelagert, muss deren pH-Wert
mindestens 6,0 betragen.

9 Der Zuordnungswert fur DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponieersatzbaustoff den Zuord-
nungswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhalt.

19 Auf Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis nur anzuwenden, wenn sie gemeinsam mit gefahrlichen
Abféllen abgelagert oder eingesetzt werden.

11) Uberschreitungen des DOC-Wertes bis maximal 100 mg/l sind zuldssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponie-
abschnitt keine gipshaltigen Abfélle und seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht geféhrliche Abfélle oder Deponie-
ersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

12 Nummer 3.20 kann, auRer in den Fallen gemaR Spalte 9 (Rekultivierungsschicht), gleichwertig zu den Num-
mern 3.11 und 3.12 angewandt werden.

13 Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 aus-
schlie3lich nicht gefahrliche Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

14 Untersuchung entfallt bei Bodenmaterial ohne mineralische Fremdbestandteile.

15 Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolati-
onspriifung den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 I/kg nicht Uberschreitet.

18 Uberschreitungen des Antimonwertes nach Nummer 3.18a sind zulassig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprii-
fung bei L/S = 0,1 I’/kg nach Nummer 3.18b nicht Uberschritten wird.
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