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19.1

Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 3/4
=> kf-Wert ~ 1*10-8 bis 1*10-11 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 2,64*10-6 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 8
=> kf-Wert ~ 2*10-6 bis 1*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 3,53*10-8 m/s

Pelitgehalt
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19.3

Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 8/11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s

kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 3,48*10-10 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 8
=> kf-Wert ~ 2*10-6 bis 1*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 9,39*10-7 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 4,22*10-10 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 3,02*10-10 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 5,08*10-10 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11/12
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 1*10-10 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 5,84*10-9 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 1,06*10-10 m/s
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 11
=> kf-Wert ~ 1*10-7 bis 2*10-9 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 2,89*10-9 m/s

Pelitgehalt
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Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
nach Kornverteilung gem.Tabelle 1,  
Bodenkennwerte von Bodenproben,
von Soos und Engel
(Grundbautaschenbuch 7. Aufl.)

Gem. Kornverteilung Zeile 12
=> kf-Wert ~ 5*10-8 bis 1*10-10 m/s
kf-Wert nach Kaubisch:
p = Ton-Schluffanteil
kf =100,0005*p²-0,12*p-3,59 [m/s]
kf = 1,40*10-10 m/s

Pelitgehalt


